RECOMENDACIONES GENERALES

1- La preparacién de la cavidad debe proporcionar la retencién mecdnica del material.
2- Aislar el campo operativo de la manera usual.

3- Secarlas cavidades con algodén, evitar el secado prolongado con aire.

4- No se recomiendan los barnices para cavidad. Utilizar una capa de Dycal o Hydro C
en el caso de exposiciones pulpares.

5- Colocar el material directamente en la preparacién de la cavidad.

6- Utilizar el método convencional de aplicacién de la matriz, cuando se lo indica.
7-Solicite al paciente que cierre la boca, y procedera remover el exceso de material.
8- Elfraguadoinicial es de cinco (5) minutos desde el comienzo de la mezcla.

9- El paciente debe mantener la presién oclusal hasta que el material en el bloc de
mezcla se haya endurecido.

10- Cuando se necesita un ajuste, utilice una fresa redonda.

PRECAUCIONES

1- IRM liquido contiene eugenol. Evite el contacto prolongado con la piel, la mucosa
bucal y los ojos. En el caso de tener un contacto accidental, lave inmediatamente el
drea con abundante cantidad de agua. En caso de contacto con los ojos, procure
asistencia médica.

2- IRM liquido puede ocasionar una reaccién alérgica en personas sensibles. Si se estd
en conocimiento de alguna alergia a alguno de los componentes de la férmula,
descontinue su uso.

3- Guardar en un lugar fresco ( 24 Grados C o menos) y mantener alejado de la luz
solar directa.

4- El contacto prolongado con eugenol puede provocar el deterioro del gotero. Para
evitar esto, nunca se gebe colocar el gotero en posicién horizontal. Vaciarlo después
del uso y volverlo al frasco.

COMPOSICION
Polvo: Oxido de Zinc, Polimetacrilato de Metilo
Liquido: Eugenol 99,5%, Acido Acético 0,5%

PLAZO DE VALIDEZ:
Polvo: 2 afios
Liquido: 3 afios

PRESENTACION
Polvo: Frasco de 38g
Liquido: Frasco de vidrio de 15ml

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO
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Material Restaurador Intermedidrio

O IRM é uma composicéo reforcada & base de éxido de zinco e eugenol, indicada para
restauracdes provisérias de longa espera (até 2 anos) e forramento de cavidades,
propiciando um atendimento répido e de emergéncia no controle de céries dentdrias.
Em relatério clinico publicado*, O IRM demonstrou excelente durabilidade mesmo em
restauracées de Classe Il. Apds dois anos, as restauracoes efetuadas com IRM foram
consideradas satisfatérias quanto & forma e adaptacdo. Com base nesses resultados, o
IRM demonstrou ser um material imprescindivel em programas de controle de cdries e
em restauracdes de emergéncia. SGo assim, intmeras suas aplicagdes em dentisteria.
Em Odontopediatria, mostra-se um perfeito material restaurador de dentes deciduos.
Na denfisteria geridtrica é um produto ideal devido & rapidez, & facilidade de
manipulacdo e a&s suas propriedades sedativas. Sdo sobretudo notdveis suas
aplicacées nas Clinicas das Faculdades de Odontologia e nos programas de Satde
Publica Dental.

O pé é apresentado na cor Marfim, conforme foi originalmente desenvolvido para
atender as necessidades das Forcas Armadas e do Servico de Sadde Publica Dental
Norte-Americanos.

DOSAGEM OU PROPORCIONAMENTO

Antes de utilizar, agite o pé para assegurar uniformidade em sua densidade.

Preencha o medidor com excesso, sem condensar, e nivele em seguida passando uma
espatula pela borda do medidor. Coloque o pé na placa de mistura. Dispense uma
gota de liquido para cada medida de pé. Dispensado o liquido, recoloque
imediatamente a tampa do frasco para evitar evaporacdo e subseqiente
contaminacédo. Mantenha o pé e o liquido separados até o momento da espatulacéo.
A proporcao pé / liquido recomendada é de 6/1 em peso. Se for utilizada uma mistura
mais fluida, algumas propriedades fisicas do material serdo sacrificadas.

ESPATULAGAO

Para a espatulacdo, use uma técnica que misture répida e completamente 50% do péd
com o liquido. Leve o pé remanescente & mistura em 2 ou 3 acréscimos e espatule
completamente. A mistura serd bastante consistente e deverd ser esfregada
vigorosamente por 5 a 10 segundos. Assim processada, a mistura terd uma étima

consisténcia de trabalho, sendo macia e adaptavel. A espatulacdo deverd ser

completada em aproximadamente 1 minuto.
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RECOMENDACOES GERAIS

1 - O preparo cavitdrio deve prover retencdo mecénica ao material.

2 - Isole o campo operatério na forma habitual.

3 - Seque a cavidade com algoddo; evite uma secagem prolongada pelo ar.

4- Vernizes cavitdrios sGo contra-indicados. Use uma camada fina de Dycal sobre as
exposicoes pulpares.

5 - Coloque o material diretamente dentro do preparo cavitdrio.

6 - Use o método convencional de aplicacdo de matriz quando indicada.

7 - Peca ao paciente que oclua os dentes e remova o excesso de material.

8 - Apresainicial ocorre dentro de 5 minutos apés o inicio da mistura.

9 - O paciente deverd manter a pressédo oclusal até que o IRM remanescente sobre a
placa de mistura tenha endurecido.

10 - Se forem necessérios uma escultura ou ajuste, use uma broca esférica.

PRECAUCOES

1-IRM Liquido contém eugenol. Evitar o contato prolongado com a pele, mucosa
bucal e olhos. Ocorrendo contato acidental, lavar imediatamente a drea atingida com
copiosa quantidade de dgua. No caso de contato com os olhos, procurar assisténcia
médica.

2 - IRM Liquido pode provocar reacdo alérgica em pessoas suscetiveis. Se existir
conhecida alergia a éleos essenciais, descontinue o uso.

3 - Guardarem local fresco (24° C ou menos) e ao abrigo de luz solar direta.

4 - O contato prolongado com o eugenol pode vir a causar deteriorizacéo do bulbo do
conta-gotas. Para evitar isto, jamais colocar o conta-gotas em posicéo horizontal.
Esvazid-lo apés o uso e retornd-lo ao frasco.

* Jendresen, M.D., and Philips, RW. - A comparative study of four zinc oxide and eugenol
formulations as restorative materials. J. Pros. dent. 21 (3): 300-309, March, 1969.

COMPOSICAO
P6: Oxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila
Liquido: Eugenol 99,5%, Acido Acético 0,5%

PRAZO DE VALIDADE
Pé: 2 anos
Liquido: 3 anos

APRESENTAGCAO
Pé: Embalagem contendo vidro com 38g
Liquido: Embalagem contendo vidro com 15mll
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IRM

Material Restaurador Intermedio

IRM es un material de obturacién intermedio reforzado a base de éxido de zinc y
eugenol, indicado para restauraciones provisorias de hasta 2 afos. También se usa
como base permitiendo una atencién répida y de emergencia en el control de las caries.
En un estudio clinico publicado*, se demostraba la excelente durabilidad de IRM en
restauraciones Clase Il. Transcurridos los 2 afos, las restauraciones efectuadas con IRM
fueron satisfactorias en cuanto a su forma y adaptacién. En base a los buenos
resultados, IRM demostré ser un material imprescindible en los programas de control de
caries y en restauraciones de emergencia. De ahi, que son innumerables las
aplicaciones en odontologfa. En Odontopediatria es un perfecto material restaurador
de dientes temporarios. En la odontologia geridtrica es un producto ideal debido a la
rapidez, la facilidad de manipulacién y sus propiedades sedativas. Son muy notables
sus aplicaciones en la Facultad de Odontologia y en los Programas de Salud Publica
Dental.

En polvo se presenta en color Marfil. Este material originalmente se disefd para atender
a las necesidades de la Fuerzas Armadas del Servicio de Salud Publica Dental
Norteamericanos.

DOSIFICACION Y PROPORCION

Antes de utilizar, agite el polvo para asegurar una densidad uniforme. Utilizar una
cuchara de polvo ( grande) llenarla en exceso, luego nivelarla pasando una espétula.
Colocar el polvo en el bloc de mezcla. Poner una gota de liquido por cada cuchara de
polvo. Después de distribuir el liquido, tapar el gotero inmediatamente para impedir la
evaporaciény la subsiguiente contaminacién. Mantener el polvoy el liquido separados
hasta el momento del espatulado.

La proporcién recomendada de polvo y liquido es de 6 por 1 de peso. Si se utiliza una
mezcla fluida las propiedades mecdnicas del material disminuirdn.

MEZCLA

Emplee una técnica en la que se mezcle rdpidamente y en forma completa el 50% del
polvo con el liquido. Incorpore el polvo remanente en dos a 3 agregados y espatule
bien. La mezcla parecerd firme y debe mezclarse bien durante 5 a 10 segundos. Asf
procesada, la mezcla tendrd una éptima consistencia de trabajo, que es firme y
adaptable. La mezcla debe completarse en aproximadamente 1 minuto.
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