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РУ – ЗУБЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ПОЛИМЕРА ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Проинструктировать пациента о том, 

чтобы выполнять ежедневные процедуры 

гигиены, не чистить щёткой с чрезмерным 

усилием для предотвращения износа в 

связи с истиранием, не погружать в щелочи, 

кислоты или другие вещества, которые 

являются агрессивными для акриловых 

материалов.



INCISIVI   INCISORS
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Scelta dei gruppi incisivi
Determinazione della larghezza del gruppo anteriore

secondo la ricerca di Lee.

Selecting the incisor groups
Establishing the width of the front group according 

to Lee’s research.

La linea verticale immaginaria che tocca i margini delle pinne nasali 

attraversa l’asse dei canini. 

The imaginary vertical line that touches the margins of the pinna 

passes through the axis of the canines.

La larghezza centrale è data dalla larghezza del laterale sommata 

alla parte mesiale del canino.

The central width is given by the lateral added to the mesial part 

of the canine.

Square

Determinazione della forma secondo Williams:
forma dei denti scelta in funzione della forma del viso

Establishing the shape according to Williams:
the shape of the teeth is chosen according to the shape
of the face.

Secondo Gerber: la forma e la posizione degli anteriori
è determinata dalla linea basale del naso

According to Gerber: the shape and position of the front teeth is 
established by the basal line of the nose.

Secondo la forma delle creste alveolari:
se non vengono forniti riferimenti secondo le classificazioni prece-
denti, la forma della cresta alveolare superiore può fornire informa-
zioni sulla forma dei denti da utilizzare.

According to the shape of the alveolar crest: 
if no references are provided according to the previous classifica-
tions, the shape of the upper alveolar crest can provide information 
as to the shape of teeth to be used.
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MOLARI  MOLARS

Tecnologia e ricerca sui materiali al servizio della qualità
Technology and research into materials to improve quality

La base della qualità è l’impiego delle più avanzate tecnologie CAD/CAM.

Quality is given by using the latest CAD/CAM technology.

Visione 3D dentina/colletto

3D view dentin/neck

Visione 3D smalto/colletto

3D view enamel/neck

Sezione 3D stratificazione

3D section of stratification
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Anatomici: Molari caratterizzati da anatomia accentuata per ga-

rantire modificabilità per l’impiego in tutte le tecniche di montag-

gio. Angolo delle cuspidi: 25°-33°.

Anatomici: molars characterised by accentuated anatomy to 

guarantee modifiability for use in all assembly techniques.

Cusp angle: 25°-33°.

Geometrici: Denti costruiti in base alle ricerche di Strack per la co-

struzione della protesi bilanciata bilaterale. Angolo cuspale di 20°.

Geometric: teeth constructed according to Strack’s research for 

constructing bilateral balanced dentures. Cusp angle: 20°.
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Resine ad alto peso molelocare H.M.W. (PMMA Cross-Linked)
High molecular weight resin H.M.W. (PMMA Cross-Linked)

L’utilizzo di polimeri ad alto peso molecolare

modificati, combinati con particolari leganti molecolari

(Cross Linking), conferisce:

• durezza elevata
• eccellente resistenza all’abrasione
• stabilità del colore
• ottima resistenza all’adesione di placca

The use of high molecular weight modified polymers combined 

with special molecular linkers (Cross Linking) gives:

• Exceptional hardness
• Excellent abrasion resistance
• Stable colour
• Excellent resistance to plaque

Molecole di PMMA

PMMA molecule

Colorazioni  Shades

I denti artificiali Ruthinium sono disponibili in 

un’ampia gamma di colori. L’impiego di spettro-

fotometri nella fase di controllo, ne garantisce 

la costanza e la fedeltà.

Ruthinium artificial teeth are available in a wide 

range of shades. The use of spectrophotome-

ters during the control phase guarantees con-

stant true colours.

La fluorescenza è una particolare 

forma di luminescenza presente 

in alcune sostanze. Questa ca-

ratteristica è presente nei denti 

naturali che, quando colpiti da 

radiazioni ultraviolette prossime 

al visibile, emettono una luce di 

colore bianco-azzurro. In tutti i 

denti Ruthinium tale caratteristi-

ca è presente, per conferire un 

effetto ancora più naturale.

Fluorescence is a form of lumi-

nescence that is found in certain 

substances. It is a feature that 

is found in natural teeth which, 

when struck by ultraviolet rays, 

give off a white-bluish light. This 

feature is found in all Ruthinium 

teeth to give them an even more 

natural look.
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Legame Cross Linked tra catene molecolari
Cross-linked bond between molecular chains

Legame polimerico tra monomeri
Polymer bond between monomers

Unità di monomero
Monomer unit



Scala Colori - Shade Guide
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1A - 2A - 3A - 4A

2B - 4B - 5B - 6B

1C - 2C - 3C - 4C - 6C

1D - 4D - 6D

1E - 2E - 3E

Acry Lux V

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

BO - B1 - B2 - B3 - B4 

C1 - C2 - C3 - C4

D2 - D3 - D4

BL
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E1
(1) 43,3
(2) 8,7
(3) 10,4

(4) 8,1

E2
(1) 42,7
(2) 9,2
(3) 11,0

(4) 8,1

E3
(1) 45,0
(2) 10,1
(3) 12,1

(4) 8,4

E4
(1) 48,8
(2) 10,5
(3) 12,1

(4) 8,4

E5
(1) 52,0
(2) 13,0
(3) 14,6

(4) 9,2

F1
(1) 38,8
(2) 8,8
(3) 11,1

(4) 7,2

F2
(1) 42,1
(2) 8,9
(3) 11,6

(4) 7,7

F3
(1) 42,2
(2) 9,8
(3) 12,4

(4) 7,9

F4
(1) 48,8
(2) 10,4
(3) 12,5

(4) 8,6

H1
(1) 40,6
(2) 8,9
(3) 10,4

(4) 7,7

H2
(1) 42,0
(2) 9,1
(3) 11,4

(4) 7,5

H3
(1) 42,6
(2) 8,8
(3) 10,4

(4) 7,7

H4
(1) 43,8
(2) 9,0
(3) 11,4

(4) 8,0

G4
(1) 48,3
(2) 9,3
(3) 11,8

(4) 8,7

G3
(1) 44,8
(2) 9,8
(3) 11,6

(4) 8,2

G2
(1) 44,5
(2) 9,2
(3) 10,5

(4) 8,2

G1
(1) 40,8
(2) 8,0
(3) 9,7

(4) 7,3

Square OvoidTriangular
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I 1
(1) 42,3
(2) 9,3
(3) 11,5

(4) 7,9

I 2
(1) 44,3
(2) 9,7
(3) 11,5

(4) 8,0

I 3
(1) 45,2
(2) 9,0
(3) 11,4

(4) 8,3

I 4
(1) 47,0
(2) 9,7
(3) 11,5

(4) 8,7

L1
(1) 47,0
(2) 9,3
(3) 11,2

(4) 8,2

L2
(1) 47,1
(2) 9,3
(3) 11,7

(4) 8,7

L3
(1) 48,1
(2) 9,7
(3) 11,4

(4) 9,0

L4
(1) 50,5
(2) 9,9
(3) 12,0

(4) 9,2

K12
(1) 41,2
(2) 9,4
(3) 11,4

(4) 6,2

K11
(1) 39,4
(2) 8,8
(3) 10,8

(4) 5,8

K10
(1) 40,0
(2) 12,2
(3) 14,0

(4) 5,7

K9
(1) 38,5
(2) 9,5
(3) 11,2

(4) 6,5

K8
(1) 40,0
(2) 8,2
(3) 10,1

(4) 6,1

K7
(1) 34,8
(2) 8,4
(3) 9,6

(4) 5,0

K6
(1) 35,0
(2) 9,8
(3) 11,0

(4) 5,3

K5
(1) 34,0
(2) 9,0
(3) 10,9

(4) 5,1

K4
(1) 34,6
(2) 9,8
(3) 11,3

(4) 5,0

K3
(1) 33,8
(2) 8,5
(3) 9,7

(4) 4,6

K2
(1) 32,7
(2) 10,0
(3) 11,4

(4) 4,5

K1
(1) 32,3
(2) 8,1
(3) 9,7

(4) 4,4



Tabella di Articolazione
Articulation table

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

F 1

F 2

F 3

F 4

G 1

G 2

G 3

G 4

H 1

H 2

H 3

H 4

I 1

I 2

I 3

I 4

L 1

L 2

L 3

L 4

K 5

K 6

K 6

K 9 

K 10

K 1 

K 2

K 5

K 10

K 2 

K 6

K 6

K 8

K 7

K 5

K 3

K 4

K 7

K 5

K 11

K 8

K 8

K 11

K 11

K 12

K 3

K 5

K 2

K 9

K 1 

K 7

K 4

K 1

K 1

K 2

K 1

K 3

K 1

K 12
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N 3

N 3

N 1

N 2

N 1

N 3

N 1

N 2

N 3

N 1

N 2

N 3

N 3

N 3

N 3

M 2

M 4

M 4

M 5

M 5

M 1

M 2

M 3

M 5

M 1

M 2

M 4

M 5

M 1

M 2

M 3

M 4

M 1

M 3

M 4

M 5

M 4

M 4

M 4

M 5

K 5

M1   (1) 29,6    (2) 30,9    (3) 8,5    (4) 7,9

M2   (1) 29,7    (2) 31,4    (3) 8,6    (4) 8,3

M3   (1) 31,2    (2) 33,6    (3) 8,9    (4) 8,8

M4   (1) 31,3    (2) 33,7    (3) 9,2    (4) 8,9

M5   (1) 33,5    (2) 35,8    (3) 9,8    (4) 9,5 N3   (1) 32,5    (2) 34,5    (3) 8,9    (4) 8,8

N2   (1) 29,9    (2) 31,2    (3) 8,6    (4) 8,2

N1   (1) 28,1    (2) 29,5    (3) 8,1    (4) 7,8

Acry Lux comply with ISO 22112:2006 - Type 1 - Type 2
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   G: Geometrico - Geometric
   A: Anatomico - Anatomic

G

G

G

G

G

A

A
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