






MODO DE AÇÃO DO MTA REPAIR HP

Rápida 
regeneração
tecidual

Imagens meramente ilustrativas.

Raio X inicial

Raio X final

Tomografia axial inicial

Tomografia axial final

Radiografias gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Mario Zuolo Radiografias gentilmente cedidas pela Prof. Dra. Débora Sellera

CASOS CLÍNICOS MTA REPAIR HP 
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ATIVAÇÃO CELULAR

Cirurgia paredodôntica com retrobturação Cirurgia paredodôntica com retrobturação
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MTA-Fillapex TOP 100 
PRODUCTS 2015 

Cimento obturador endodôntico biocerâmico ******** 

• 

• Biocompatível: Rápida recuperação de lesões 

• Alta radiopacidade APRESENTAÇÕES 
• Liberação de íons de Cálcio: Auxilia na rápida

recuperação óssea e formação do cemento

• Sistema pasta X pasta: Fácil manipulação

• Fácil remoção

826 MTA-Fillapex Bisnagas (30 g) - 1 bisnaga de pasta base (18 g), 
1 bisnaga de pasta catalisadora (12 g) e 1 bloco de espatula� 

827 MTA-Fillapex Seringa (4 g) - 1 seringa (4 g), 
15 pontas automistura e 1 bloco de espatulação 

8288 MTA-Fillapex Bisnagas (12 g) - 1 bisnaga de pasta base (7,2 g), 
1 bisnaga de pasta catalisadora (4,8 g) e 1 bloco de espatulação 

PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS 

Selamento de Canais Radiculares 

MTA-Fillapex apresenta ótima fluidez devido a composição nanoparticulada. Ele fornece excelente obturação e selamento 
dos canais principais e laterais, conforme mostrado abaixo. 

SANTIAGO, G.C. Estudo comparativo "in vitro" de técnicas de selamento apical usando condensação lateral e híbrida de Tagger, cimentos com Pulp Canal Sealer™ e MTA-Fillapex - (CIOOONTO MG, 2011) 

Fluxo 

27,66 mm (diâmetro médio) ;?:20 mm (diâmetro médio) 

Imagens meramente ilustrativas. 

Espessura do Filme 

SUGESTÃO ISO 6876:2001 

39,6 µm* s50 µm 

* Comprova sua alta capacidade de obturação, 
mesmo em canais secundários e acessórios. 






