I .I . '_ -,-

OPUSHy ™



Atualmente, a simplificacdo dos procedimentos odontologicos € uma necessidade na maioria dos
consultorios. Cada vez mais profissionais buscam procedimentos mais resolutivos, eficazes, praticos e que
oferecam a qualidade que o seu paciente merece. Teécnicas e materiais dentarios vém sendo desenvolvidos
em consonancia com esta tendéncia, como no caso das resinas de preenchimento Unico, tipo bulk fill.

Atécnica bulk filling & determinada pelo preenchimento de grandes cavidades com material resinoso que
€ depositado em grandes incrementos ou até incremento Unico. Isso poupa tempo de ambos, profissional
e paciente, e ainda faz com que a técnica seja menos passivel de interferéncias durante seu curso. Para
que seja viavel este tipo de abordagem, foi necessario desenvolver resinas compostas que apresentem
uma nova tecnologia, baseada em uma formulacdo avangada que permite ao produto apresentar grande
profundidade de cura e baixa tensao de contracao.

Dentro deste cenario, 8 FGM traz ao mercado as resinas compostas OPUS BULK FILL APS e OPUS
BULK FILL FLOW APS. Ambas de baixa tensao de contragao de polimerizagao e excelentes propriedades
mecanicas. A diferenca entre as versdes consiste principalmente na viscosidade, sendo OPUS BULK FILL
APS uma versado condensavel enquanto que a OPUS BULK FILL FLOW APS uma versdo fluida.

Conheca em detalhes os materiais e saiba como eles poderdo contribuir na sua rotina.
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1 s Bulk Fill Flow APS: até 4mm

2. Resina de coberbura

Restauracies em
1/3 do tempo,*

PROCEDIMENTO
OPUS BULK FILL APS
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1 Opus Bulk Fll APS: moremanto s ] ;
(inea da até 5mm kil .'_. T k
" \ *Quando comparado aos procedimentos

restauradores convencionais.
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Opus Bulk Fill APS é uma resina composta indicada para restauracdes realizadas em
grandes incrementos. A baixa tensdo de contracdo e elevada profundidade de cura
permitem que o profissional faga incrementos de até S5mm nas cavidades. Devido 3

[ sua alta resisténcia mecanica e opgdes de cores (A1, A2 e A3), pode ser aplicada em
} . todo o dente, incluindo a superficie oclusal (ndo demandando resina de cobertura).

r | *‘ . Benericios 24D/

_{ ' - Maior profundidade de polimerizagdo - até Smm.
: - Mais tempo de trabalho para escultura: estabilidade sob luz ambiente/ refletor.

& - Maior opacidade pds-polimerizacao.

A opacidade da resina, antes de fotopolimerizada

€ menor para que haja maior passagem de luz. Ao
fotopolimerizar, a resina eleva sua opacidade para
) que haja maior mascaramento das porgOes internas

I . da cavidade, melhorando o aspecto estético da
= N&o polimerizado.  Polimerizado.

restauragao.

* Baixa tensao de w Dispensa resina de cabertura: a RESTAURAGOES
contragao. restauracdo completa com EM 1/4 DO TEMPO.*
uma Unica resina.

- Restauragdes diretas em dentes posteriores (permanentes e deciduos) em
incrementos de até Smm, inclusive superficie oclusal.

« Base de restauragdes diretas.

- Reparo de pequenos defeitos de esmalte.

» Reparo de materiais temporarios em acrilico e resina.

PU BULK FILL

- 0
<l

Seslea enampata kg abraromm

e PR RS U ey
TR ST

s
Seringa de 4g.

*Quando comparado aos procedimentos restauradores convencionais.
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| PASSO A PASSO

As figuras de (A) a (G) ilustram o passo a passo para restauragdo com Opus Bulk Fill APS realizada em manequim. A
técnica é extremamente simples e rapida. Para mais detalhes, consulte as instrugdes de uso.

Nesse caso foi
utilizado o adesivo
autocondicionante

Ambar Universal APS
(FGM), sem necessidade
de condicionar esmalte
e dentina previamente.

Figura A: preparo cavitario realizado Figura B: realize a técnica adesiva. Opus Bulk Fill APS
€ compativel com todas as classes de adesivos.

Figura C - E: Preencha toda
a cavidade em incremento
Unico, condensando Opus
Bulk Fill APS (FGM) contra
as paredes do preparo com
a ajuda de uma espatula
para resina e finalize com a
escultura.

Figura F: Fotopolimerize por
40 segundos.

Figura G: proceda ao acabamento e polimento da restauragao.



| TENSAO DE POLIMERIZACAO (MPa)

Uma das mais importantes propriedades das resinas tipo Bulk Fill € a tensao de polimerizagdo. Uma vez que sdo
compositos aplicados em grandes incrementos ou até incremento Unico nas cavidades, a baixa contragdo em uma
grande massa torna-se critica. A tensdo de contracdo € proporcional 8 contracao volumétrica e ao madulo de
elasticidade dos compositos. Opus Bulk Fill APS apresenta baixa tensao de contragdo equivalendo seu desempenho
ou superando materiais concorrentes.
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Tens&o de Polimerizagdo (MPa)

Opus Bulk Concorrente Concorrente Concorrente Concorrente

Fill APS 1 2 8 4

Tensdo de contragdo de polimerizagdo (MPa) de Opus Bulk Fill APS e materiais concorrentes.

Fonte: FGM Produtos Odontolégicos, dados internos, 2016.

| RESISTENCIA A COMPRESSAQ

350,00 A
305,20
‘© 30000 A
A compressao é uma forga que Z 23770
ocorre com alta frequéncia em z§ 250,00 -~ '
materiais dentarios durante o
o ciclo mastigatorio e influi a 20000 -
diretamente na longevidade E
da restaurag3o. Os resultados © 15000 A
indicam que OPUS BULK FILL @
APS apresenta resisténcia <§ 100,00 -
maior que alguns de seus 2
concorrentes e equivalente a @ 50,00 A
outros. ox
0,00 A
OPUS Bulk Concorrente Concorrente Concorrente
Fill APS 1 2 3

Resisténcia a compresséo (MPa) de Opus Bulk Fill APS e materiais concorrentes

Fonte: FGM Produtos Odontolégicos, dados internos, 2016.



| PROFUNDIDADE DE CURA

A profundidade de cura e a tensao de polimerizacdo sdo caracteristicas essenciais que trabalham em sinergia para o
sucesso da técnica bulk filling. Essa caracteristica representa, de forma simplificada, a profundidade maxima onde o
composito ainda é sensibilizado e cura adequada quando fotopolimerizado. A profundidade de cura é obtida medindo

a microdureza das amostras em diferentes profundidades. Opus Bulk Fill APS preenche os requisitos de ter até Smm
de cura sem perda de suas propriedades.

A dureza de um material deve equilibrar
€om suas outras caracteristicas.

7000 1 Materiais muito duros, podem ser
' excessivamente frigveis.
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8 3000
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20,00

10,00 ] Equipamento utilizado: luz tipo LED, poténcia de 1.250 mw/

cm?, comprimento de onda de 420-480 nm.
0,00 T T T T T 1
01 mm 11 mm 21mm 31mm 41 mm 51mm
Profundidade (mm)
—@— Opus Bulk Fill APS —— Concorrente 1 —l- Concorrente 2 —J— Concorrente 3

Forvte da Luz

|

Pontos de indentagdo para
microdureza Vickers e figura
com dimensGes em destaque

& Pantode indentacho
nd intersecsio das linhas

Microdureza Vickers (HV] em razéo da
profundidade (mm) para Opus Bulk Fill APS
e materiais concorrentes.

Fonte: FGM Produtos Odontoldgicos, dados internos, 20716.




RESISTENCIA A FLEXAO EM 3 PONTOS

Aflex3o € originada por uma forga de dobramento do material e esta associada a rigidez deste, onde um alto modulo
indica um material muito rigido. Forcas de flexao ocorrem durante a mastigacdo e podem levar um material 8 falha devido
a seu carater ciclico. Por isso é tdo importante equilibrar as propriedades mecanicas de compositos restauradores. A
Opus Bulk Fill APS esta adequada a norma IS0 4049:2009, apresentando excelente nivel de resisténcia a flexao.
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Resisténcia a Flexao (MPa)

20 -

0

Opus Bulk Concorrente Concorrente Concorrente Concorrente

Fill APS 1 2 s 4

Resisténcia a flexdo em 3 pontos (MPa) de Opus Bulk Fill APS e materiais concorrentes.

Fonte: FGM Produtos Odontolégicos, dados internos, 2016.

MODULO FLEXURAL

O modulo de elasticidade (ou modulo de Young) € um pardmetro mecanico que indica a rigidez de um material e

tem origem na energia de ligagao entre os atomos, dividindo os materiais em duas grandes classes: os flexiveis e

os rigidos. Um material com elevado modulo de elasticidade € um material rigido. Um baixo médulo de elasticidade
pode ajudar na reducgado das tensBes provenientes da polimerizagdo e forgcas mastigatorias. OPUS BULK FILL APS
apresenta mddulo de elasticidade similar aos concorrentes, demonstrando um 6timo equilibrio entre estes fatores.
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Opus Bulk Concorrente Concorrente Concorrente Concorrente

Fill APS 1 2 S 4

Médulo Flexural (MPa) de Opus Bulk Fill APS e materiais concorrentes.

Fonte: FGM Produtos Odontologicos, dados internos, 20716.
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APRESENTA AUTORES:

Prof. Dr. Maciel Janior
Professor da FAEPO/Unesp

Sequéncia

Profe. Dre. Gabriela Ohata

restauradora com resina o
Opus Bulk Fill APS e

e o

e

-“w

A

Fotografia inicial demonstrando Término da remocao do tecido cariado. Aplicacao seletiva do acido fosforico a
restauragao com recidiva de carie no 37% em cavidade ja protegida com CIV.
elemento 14.

—

b |

Aplicagao ativa do adesivo Ambar Fotoativacdo do adesivo. Inser¢ao do sistema de matrizes.
Universal APS para condicionamento da
dentina.



Parede proximal reconstruida em  Mensuracdo da profundidade da
incremento Gnico. cavidade.

Insergao de incremento Unico para reconstrugao da
parede proximal distal e fotoativagao.

Remocao do sistema de matrizes. Nova insercdo em incremento “bulk’na cavidade.

a

Escultura do incremento inserido seguido de
fotoativacdo por 40 segundos.

Restauragao concluida. Resultado ap6s hidratagdo do elemento restaurado.
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Opus Bulk Fill Flow APS é uma resina composta fluida indicada para a técnica “bulk filling”,
como base e forramento de restauragdes adesivas diretas. Devido a sua baixa tensdo de
contracdo e grande profundidade de cura, o composito pode ser aplicado a cavidades em
grandes incrementos, de até 4mm.

Capaz de se autonivelar e possuindo agao “antigravidade’, o manuseio do material torna-se
simples e pratico. Além disso, a estética é favorecida pela gama de cores disponiveis (A1,
A2 e A3) e maior opacidade da resina, que confere menor efeito “sombra” apos a cobertura
pela resina de recobrimento.

BENEFicios Z4[ 2/

- Major profundidade de polimerizacdo - até 4mm.

- Baixa tensdo de contracao.

Maior opacidade
resultando em melhor
estética final

A Acao antigravidade: ideal para aplicagdo em dentes superiores.
LJ

" Autonivelante: perfeita adaptagao as paredes da cavidade.

W

& RESTAURAGGES EM 1/3 DO TEMPO.*

Indicada como base de restauragGes: deve ser recoberta por resina de
consisténcia densa.

INDICACOES:

« Base ou forramento de restaurages Cl I e Il em
incrementos de até 4mm.

« Regularizac&o/planificacdo de paredes do preparo
cavitario.

- Reparo de pequenos defeitos de esmalte.

- Reparo de materiais temporarios em acrilico e resina.

BULK FILL
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Disponivel em 3 cotes
(A1, AZ & A3K
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adaptagio
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PASSO A PASSO

As figuras de (A) a (N) ilustram o passo a passo para restauragdo com Opus Bulk Fill Flow APS utilizada como base
de uma restauragdo CL Il realizada em modelo de manequim. A resina Opallis (FGM) foi utilizada como cobertura. Para
mais detalhes, consulte a instrucdo de uso do produto.

Figura A: com o preparo cavitario ja realizado
e a matriz proximal devidamente posicionada,
observa-se a amplitude da cavidade.

Obs.: sempre que possivel, utilize isolamento
absoluto ao realizar restauragbes com

materiais resin0sos.

Figura D - I: cavidade

esta pronta para receber

0 material resinoso. Em
incremento Unico de até
4mm. Preencha a cavidade
até 2mm aquém do angulo
cavo-superficial, iniciando

a aplicagao na margem da
caixa proximal. Fotopolimerize
por 20 segundos. Note que
a opacidade da resina € mais
elevada para permitir melhor
estética na conclusdo do
caso. Outra caracteristica
interessante € a capacidade
de autonivelamento

(figuras F e G)

Obs.: para evitar a
incorporagao de bolhas no
material, ndo é recomendado
submergir a ponteira
aplicadora dentro da resina
durante sua aplicacao.

Figuras B - C: proceda a técnica adesiva. Opus Bulk Fill Flow APS é compativel com todas as
classes de adesivo.

Obs.: Nesta ilustrag3o, foi realizado condicionamento acido Condac 37 (FGM) apenas nas bordas
da cavidade em esmalte. A por¢do dentinaria ndo recebeu condicionador acido, haja visto que foi
utilizado adesivo autocondicionante Ambar Universal APS (FGM).

Figura J - M: como camada superficial, conclua a restauragao com resina condensavel, Figura N: proceda ao acabamento e polimento da
ex.: Opallis ou Vittra APS (FGM) de maior opacidade. restauracao.
Obs.: A resina condensavel prové adequada escultura e a resisténcia ao desgaste

necessaria a restauracao.



| TENSAO DE POLIMERIZACAO (MPa)

Atensado de contragao € uma caracteristica primordial para essa classe de resinas. Um baixo

valor favorece a integridade da restauragao haja visto que implica em menor probabilidade de
desadaptacao na interface material restaurador/paredes dentinarias.

Pode-se perceber que OPUS BULK FILL FLOW APS obteve um desempenho similar e/ou superior
aos seus principais concorrentes.
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Tens&o de polimerizagao (MPa)

0 - E— E— E— L

Opus Bulk Concorrente Concorrente Concorrente Concorrente = |

Fill Flow APS L 2 3 4

Tensdo de contragdo de polimerizagdo (MPa) de Opus Bulk Fill Flow APS e materiais concorrentes.

Fonte: FGM Produtos Odontolégicos, dados internos, 2016. Ensaio de tens&o ‘-""Ug-_ e
de polimerizagao. ;i_ =

RESISTENCIA A COMPRESSAQ

Os resultados indicam que
OPUS BULK FILL FLOW

APS apresenta resisténcia
maior que alguns de seus
concorrentes e equivalente a
outros.

Resisténcia @ compresséo
(MPa) de Opus Bulk Fill
Flow APS e nmateriais
concorrentes.

Resisténcia 8 compress&o (MPa)

OpusBulk  Concorrente Concorrente  Concorrente  Concorrente
Fill Flow APS 1 ) 3 4

Fonte: FGM Produtos Odontologicos, dados internos, 20716.




| PROFUNDIDADE DE CURA

Para Opus Bulk Fill Flow APS, os resultados demonstraram que em 4,0mm de
profundidade, o valor da microdureza apresentou um decréscimo muito pequeno
se comparado ao valor inicial obtido na superficie da amostra. Assim, afirma-se
com seguranga que a profundidade de cura da resina

é de 4,0mm.
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5,00 Equipamento utilizado: luz tipo LED, poténcia de 1.250 mw/ A durezp 212 Ui
cmz, comprimento de onda de 420-480 nm. material deve
equilibrar com suas
0,00 T T . . T s outras caracteristicas.
01 mm 11 mm 21 mm 371 mm 41 mm 51mm VEEEHEIS AT
duros, podem ser
Profundidade (mm) excessivamente
- —.— —— —o— —k— frigveis.

Opus Bulk Fill Flow APS Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4

Microdureza Vickers (HV) em razdo da profundidade (mm) para Opus Bulk Fill Flow APS e materiais concorrentes.

Fonte: FGM Produtos Odontoldgicos, dados internos, 2016.

| RESISTENCIA A FLEXAO EM 3 PONTOS

160 1377

A resisténcia a flexao € uma 140 —
caracteristica muito importante .
para resinas compostas, ainda & 120
que estas figuem confinadas 3
em cavidades e cobertas por z§ 100
outro tipo de resing, pois as 9
restauragBes de base devem @ 80
suportar/dissipar o estresse 3
vindo da superficie mastigatoria. <4ch 60 +
Aresina OPUS BULK FILL FLOW 2
APS apresentou resultado 2 40
similar ao de seus concorrentes
e estd adequada a norma ISO 20 +
4049:2009.

0 4

OpusBulk  concorrente Concorrente Concorrente Concorrente
Fill Flow APS

1 2 g 4

Resisténcia a flexdo em 3 pontos (MPa) de Opus Bulk Fill Flow APS e materiais concorrentes.

Fonte: FGM Produtos Odontoldgicos, dados internos, 2016.



| MODULO FLEXURAL

OPUS BULK FILL FLOW APS apresenta modulo de elasticidade menor que os concorrentes, indicando assim um
material de preenchimento com relativa elasticidade.

10000
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© 6000 A 6065
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4706
3 4000 @ 4444 I
© I
>
2000 —
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F.O pus Bulk Concorrente Concorrente Concorrente Concorrente
ill Flow APS 1 5 3 4

Médulo Flexural (MPa) de Opus Bulk Fill Flow APS e materiais concorrentes.

Fonte: FGM Produtos Odontolégicos, dados internos, 2016.

Ensaio de flexdao
em 3 pontos.
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APRESENTA

AUTORES:

~ H Prof. Ms. José Carlos Garofalo
e S a U ra ga 0 I re a Especialista e Mestre em Dentistica.
Coordenador do Curso de Especializagao

p O Ste rl O r p e | a té C n I Ca em Dentistica da EAP/APCD Sao Paulo. (&

Gustavo Escudeiro, CD

1 n Especialista em Dentistica. Professor
U a n 0 g assistente do Curso de Especializagdo em

Dentistica da EAP/APCD Séo Paulo.

Caso clinico de restauracao Classe I, MOD, de molar inferior, realizado com Opus Bulk Fill Flow APS, e
complementacgao oclusal realizada com resina nanchibrida Opallis (FGM). Opus Bulk Fill Flow APS apresenta

como caracteristica particular uma capacidade de autonivelamento na cavidade, o que facilita ainda mais sua
insercao e acomodacao.

Restauragdo em resina composta Remocao da resina existente e Instalagdo do sistema de matriz e cunha.
com fratura mesial e auséncia de avaliagdo do remanescente dental. A entrada dos condutos foi limpa e
caracteristicas funcionais e anatémicas. mantida com guta-percha.



Condicionamento acido por 15 a 30

segundos das margens de esmalte. Foi
utilizado acido ortofosforico Condac 37

(FGM).

Aplicacdo do sistema adesivo

Ambar Universal APS (FGM) em
esmalte e dentina, ativa por 10
segundos, seguida de ampla secagem
para evaporagao de solvente.
Fotopolimerizagdo por 10s.

Inicio da insergao de camada proximal de
resina Opallis cor A1. Desta forma vamos
transformar a cavidade em Classe | para
posterior preenchimento com resina Opus
Bulk Fill Flow APS.

Transformagao da cavidade em Classe |.

Preenchimento dos primeiros 4mm
com camada Unica da resina Opus
Bulk Fill Flow APS. Evitar insergao
de bolhas aplicando-se a resina
lentamente e sempre da cervical
para oclusal. Em virtude da cavidade
apresentar mais de 6mm de
profundidade, uma segunda camada
de Opus Bulk Fill Flow APS deve ser
aplicada até que se estabelega 2mm
de sobra para a camada oclusal.
Fotopolimerizagdo de 20 segundos
por cada camada de 4mm.

Verificagao da espessura a ser preenchida
com resina nanohibrida Opallis (FGM).

Inicio da escultura incremental da camada
oclusal com Opallis DAT (FGM).

Finalizagao da escultura oclusal.
Remocao do isolamento absoluto e
ajustes finos de oclusao.

Aspecto final da restauragao

imediatamente apos polimento com
discos de feltro e pasta de polimento
Diamond Excel (FGM).

"0 conceito Bulk Fill vem ganhando forga a medida que a literatura cientifica vai
apresentando cada vez mais resultados que mostram a viabilidade de se executar
restaurag@es diretas em dentes posteriores com uma técnica mais facil, mais rapida
e menos dependente do operador. Acompanhando esta tendéncia, a FGM langa sua
resina Opus Bulk Fill Flow APS. Tive a oportunidade de avalia-la clinicamente. E uma
resina de excelente escoamento, de facil adaptagao as paredes cavitarias, mas que
apresenta a interessante propriedade de manter-se estavel e nivelada, independente
da inclinagdo do dente restaurado. Clinicamente cumpriu com o que se espera de um

material de sua categoria.”

Prof. Ms. José Carlos Garofalo
Especialista e Mestre em Dentistica.
Coordenador do Curso de Especializagdo
em Dentistica da EAP/APCD S&o Paulo.



RESINAS
\COMPOSTAS
NDE BAIXA
CONTRAQAO:




Restauracgtes diretas frequentemente
demandam bastante tempo do profissional e
paciente, e as resinas tipo bulk fill favorecem
a agilidade desses procedimentos, mantendo a
seguranca e eficacia necessarias.

As resinas de baixa contragao estdo disponiveis
em duas viscosidades, com diferentes formas
de aplicacdo, mas com beneficios similares.

Opus Bulk Fill Flow APS possui uma aplicagao

facilitada, sendo possivel preencher a cavidade

com o uso de uma ponteira aplicadora. Devido

a sua acgado antigravidade e capacidade

de autonivelamento, ndo had o

inconveniente de escorrer durante a

suainsergcdo em dentes posteriores.

Quando utilizamos resinas do

tipo bulk fill flow (fluidas), ha a

necessidade de uma aplicacdo

de resina de cobertura, que pode

ser a propria Opus Bulk Fill APS

na consisténcia convencional ou

aindauma resina de alta estética,
como Opallis (FGM).

A Opus Bulk Fill APS,
na sua viscosidade
convencional, deve ser
inserida na cavidade com
0 auxilio de uma espatula,
condensando-a contra
as paredes do preparo.
Esta VEICE) permite

preenchimento completo da cavidade de uma
s6 vez (até 5mm), sendo que a escultura é
realizada apbs preenchimento da cavidade.
Nesse caso, € possivel realizar a restauragao
com um Unico produto.

Além das suas j& destacadas vantagens na
adrea de Dentistica, onde a praticidade e o
ganho de tempo sdo marcantes, outras duas
especialidades vém aprovando os beneficios
das resinas BulK Fill: a Odontopediatria e a
Endodontia.

Na Odontopediatria, muito se ganha com
a reducdo do tempo de execugdo do
procedimento, resultando em um atendimento
mais eficiente e menos traumatico as criangas.
Ainda, o menor tempo do procedimento diminui
os riscos de falha inerentes a técnica.

Na Endodontia, pode-se restaurar o dente na
mesma sessdo da conclusdo do tratamento
endodontico, sem prolongar demasiadamente
0 tempo da sessao. Isso previne efetivamente
o risco de infiltragdo de bactérias na cavidade
durante o periodo de espera até uma
proxima consulta, j8 que o material provisorio
(normalmente mais solGvel) ndo é utilizado.

Independentemente da especialidade, as
resinas de baixa contracdo vieram para
otimizar a rotina do consultério, conferindo
maior dinamismo ao profissional e conforto ao
paciente.
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A QUALIDADE:

“Um selamento corondrio bem executado é de extrema importéncia na manutencg@o do
sucesso do tratamento endodéntico. Opus Bulk Fill APS permite a realizag@o da restaurag@o
na mesma sessdo de finalizagGo da endodontia de uma maneira mais répida e prética
quando comparada ds resinas convencionais e muito mais segura quando comparado aos
materiais restauradores temporarios.”

Prof. Dr. Leonardo Muniz

Mestre em Clinica Odontolégica - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FO-UFBA)
Professor de Clinica Integrada - Escola Bahiana de Medicina e Sadde Publica (EBMSP)
Especialista em Endodontia - FO-UFBA
Autor do Livro "Reabilitagéo Estética em Dentes Tratados Endodonticamente. Pinos de Fibra e Possibilidades
Clinicas Conservadoras”

Coordenador de Cursos de Estética na ABO-BA e Instituto Prime
Consultor cientifico das Revistas Dental Press de Estética, Full Dentistry in Science e Vision Estética
Cursos realizados em mais de 20 paises

"Aliar as resinas bulk fill a resina flow (resinas de baixa viscosidade), como é o caso da Opus
Bulk Fill Flow APS, facilita demais a pratica clinica e, para nés Odontopediatras, permite
realizarmos diferentes procedimentos, tais como restauragées oclusais, ocluso proximais
e em grandes destruic6es em conjunto com resinas compostas convencionais ou Bulk
Fill. Com isso, observamos em diferentes estudos clinicos, que o comportamento destes
materiais em dentes deciduos e dentes permanentes jovens apresenta um desempenho
clinico excelente e com mdltiplas indicagées para a Odontopediatria.”

Profe. Dre. Sandra Kalil

Pés-Doutorado em Pediatria pela UNIFESP/SP
Doutora em Ciéncias Odontolégicas pela USP Mestre em Odontologia (Materiais Dentarios) pela USP
Especialista em Odontopediatria pela UNISA
Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciéncias da ReabilitagGo-UNINOVE e em
Biofoténica aplicada a Ciéncias da Sadde
Professora Titular-UNINOVE
Professora Titular da UNIMES



"A resina Opus Bulk Fill Flow APS, recentemente langada pela FGM, apresenta excelentes caracteristicas
de manipulagéo, viscosidade e fluidez, facilitando muitos procedimentos restauradores. Em uma recente
proposta, estéo sendo utilizadas resinas do tipo bulk fill para cimentagdo de pinos de fibra de vidro jé que sua
translucidez permite boa passagem de luz e correta polimerizagdo, mesmo em dareas mais profundas, desde
que seja utilizado um aparelho fotoativador de boa qualidade.”

Prof. Dr. José Carlos d'Ornellas Pereira Jr.

CirurgiGo-Dentista: CRO-RS 21015
Mestrado Cariologia/Dentistica - UFRGS
Doutorando Cariologia/Dentistica - UFRGS
Especializagdo em Estética/Dentistica - AGOR-RS
Certified Speaker - Custom Smile Design

"A resina Opus Bulk Fill APS da FGM é uma resina de baixa viscosidade que cumpre brilhantemente a
proposta de ser utilizada em uma sé camada de até 4mm, atuando como uma base a ser coberta com
resina convencional. A facilidode de manipulag@o e suas propriedades mecdénicas, adesivas e estéticas vem
ao encontro das necessidades que permeiam a pratica clinica na odontologia atual. Essa nova gerag@o
de materiais vemn apresentando resultados laboratoriais e clinicos bastante favoraveis, que permitem sua
utilizacGo baseada em evidéncias cientificas. Sendo assim, indico a Opus Bulk Fill Flow APS (FGM) pela sua
ampla gama de cores, qualidade técnica e pela otimizagdo do tempo de trabalho.”

Profe. Dre. Maria Carolina Guilherme Erhardt

Mestrado e Doutorado em Clinica Odontolégica (Concentragcéo em Dentistica) pela Universidade Estadual de Campinas
Pés-Doutorado pela Universidad de Granada - Espanha.
Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Area de Dentistica,
Professora do curso de Pés-Graduagéo em Odontologia da UFRGS
e pesquisadora associada 6 Universidade de Granada (Espanha).
Experiéncia na a@rea de Odontologia, com énfase em Dentistica, Materiais Dentdrios e Estética Dental, investigando
principalmente a durabilidade dos constituintes da interface de unido dentina/resina composta através de ensaios
clinicos, mecé@nicos e microscopicos.

"A utilizagGo de resinas tipo bulk fill tem ocupado bom espaco no dia a dia clinico e nas pesquisas cientificas.
Neste sentido, tive a possibilidade de observar caracteristicas clinicas importantes na Opus Bulk Fill Flow APS
(FGM), como o efeito reoldgico em relagdo a viscosidade e escoamento adequado que chamam a atengdo
principalmente em situagbes mais criticas, como no caso de restauragées em dentes superiores.”

Prof. Dr. Leandro Reichert (UFRGS)

Especialista, Mestre e Doutor em Dentistica
Universidade Luterana do Brasil - ULBRA

"Pesquisando sempre novas tecnologias a FGM oferece aos dentistas a nova geragdo de resinas compostas
a Opus Bulk Fill Flow APS, com resultados laboratoriais e clinicos muito favoraveis, tais como, alta resisténcig,
baixa contragdo de polimerizagdo e tixotropia. Clinicamente, possibilita rapidez do procedimento restaurador,
com a polimerizagGo de incremento de até 4mm com facil adaptagdo @ cavidade, diminuindo assim, tempo
e passos clinicos, bem como, o preenchimento, mesmo em cavidades com grandes inclinagdes. A classe
odontolégica agradece.”

Prof. Luiz Antonio Gaieski Pires
EAP Odontopés



