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Duceram® Kiss
c€0124

Indicagao de uso

O Duceram Kiss ¢é indicado para revestimento de
estrutura metdlica e capas para a preparagéo de
coroas e pontes.

Informagéao do produto

® O Duceram Kiss € um material ceramico de alta
fusdo para revestimento de coroas e pontes com
estruturas feitas de ligas dentarias com uma faixa
de CET de 13,8 a 15,4 pm/m - K (25-600°C).

Contra-indicagoes

* Somente apropriado para os sectores acima
citados na indicagédo

® O Duceram Kiss é contra-indicada em casos de
bruxismo e outros tipos de parafuncgoes.

* Adicionalmente, o Duceram Kiss é contra-indicada em
situacdes onde a dimensao interoclusal é insuficiente.

Adverténcias relativas para produtos medicinais
Efeitos colaterais destes produtos medicinais sdo
extremamente raros quando de processamento

e aplicagdo correctos. As imunoreacgdes (p.ex.
alergias) e/ou sensibilizagdes locais desagradaveis
(p.ex. irritagdes de paladar ou irritagdes da mu-
cosa bucal) ndo podem ser, porém, excluidas por
completo. Na eventualidade de serem detectados
quaisquer efeitos colaterais, inclusive em casos du-
vidosos, agradecemos que nos sejam notificados.

No caso de surgir nos pacientes qualquer reacgao
de hipersensibilidade a ceramica de revestimento
Duceram Kiss ou algum dos seus elementos,

este produto médico ndo devera mais ser usados,
ou entdo somente sob uma rigorosa vigilancia do
médico/dentista responsdvel pelo tratamento.

Ao utilizar estes produtos, o médico/dentista

deve tomar em consideracao eventuais reac¢des
cruzadas ou interacgdes conhecidas deste produto
médico com outros produtos ou materiais ja presen-
tes na boca do paciente.

Ao aplicar estes produtos para fazer preparagdes
especiais, passe sempre, sff., para o médico/
dentista responsavel pelo tratamento, todas as
informagdes acima mencionadas.

* N&o inale as poeiras abrasivas

¢ Fluido para pastas sdo nocivos para a saude

Adverténcias de seguranca

Observar a instrugédo de uso e as fichas de dados de
seguranga quando o emprego deste produto.

* Apenas para uso profissional

Efeitos colaterais /interac¢oes

Nao temos conhecimento de quaisquer riscos e/ou
efeitos colaterais relacionados com a cerdmica de
revestimento Duceram Kiss.

Dados técnicos

® CET da dentina: 13,0 ym/m-K (25-600 °C).

e Ceramica dental, tipo 1, classe 1, de acordo
com a DIN EN ISO 6872.

 Liga ceramica metalica, resisténcia a flexdo e
solubilidade quimica de acordo com a
DIN EN ISO 9693 / 6872.

* Somente processar ligas com uma temperatura de
solidificagédo de, no minimo, 1030 °C

Seleccao da liga

e A Duceram Kiss é compativel com ligas com alto teor
de ouro e reduzido teor de metais nobres, bem como
ligas de metais ndo nobres (MNN). Informe-se junto
ao seu fabricante de ligas em relagdo & composicdo
das ligas pertinentes e dos seus coeficientes de
dilatagdo térmica. Levando em consideragao os
tempos de arrefecimento abaixo citados, podem ser
recomendadas ligas de queima com um CET de 13,8 a
15,4 um/m-K (25-600 °C).

Contraindicado <13,8
Nenhum arrefecimento de longa 13,8a14,5
duragao/Témpera
2-3 min. de arrefecimento de longa 14,6 a15,4
duragao/Témpera
Contraindicado >15,4

O Duceram Kiss ndo mancha sobre ligas contendo
prata; entretanto, é aconselhavel limpar regularmente
o forno de ceramica e os suportes de queima.

Introdugdo no mercado: Margo de 2004. 91



Indicag6es gerais para o Duceram Kiss

Condicoes de transporte e armazenamento

® Os liquidos devem ser protegidos de temperaturas
de congelamento.

e Guardar pé e pastas protegidos contra humidade.
4 Manter em local seco
£ Proteger contra a luz solar

Atencao aos seguintes simbolos nas etiquetas
dos produtos:

Numero do produto

Numero do lote

Valido até

Observar a instrugdo de uso

Nao reutilizar

data de fabricagéo

_ =~ D
Le®Bwgm

Liquids combinaveis
* Bonder/Para opacificador em pé:
Ducera® Liquid B
Ducera® Liquid OCL universal
¢ Para opacificador em pasta:
Fluid Pastenopaker
* Massas de ombros:
Ducera® Liquid Quick
e Dentina/Incisais, etc.:
Ducera® Liquid SD
Ducera® Liquid Form
Ducera® Liquid Blend
® Corantes/Glaze:
Ducera® Liquid Stain improved
® [solamentos:
Ducera® Sep Isolating Fluid

Forno de ceramica

Para obter resultados éptimos, assegurar-se de que
as temperaturas e tempos de queima necessarios
sejam atingidos. Caso necessario, ajustar os para-
metros do forno de maneira correspondente.
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Desighacdes/Explicacdes para
as massas mais importantes

Power Chroma (PC 1-6)

Os pds para massas da linha Power Chroma séo
produtos altamente cromaticos, fluorescentes e
intensivos, para ajustes individuais das cores. Todos
os pés Power Chroma servem para acentuar a co-
loragéo nas zonas cervicais, palatinas e oclusais.
As massas podem ser usados puras, ou entdo mi-
sturadas na proporgéo de 1:1. Adicionando-se o p6
a massa Stand by, eles sdo também perfeitamente
adequados para a zona de mamildes. A tabela de
combinacédo de cores serve como orienta¢ao.

Stand by

Massa multifuncional, fortemente opalescente,
quase transparente. A Stand by pode ser usado
pura, ou entdo misturada com todas as massas da
linha Kiss. Assim, a massa Stand by desempenha
uma fungdo-chave.

Opal Effekt Sunrise/Opal Effekt Sunset

Massas de efeito opalescente, para dreas incisais
amarelas, bem como avermelhadas/alaranjadas.
Prestam-se muito bem para o suporte da Chroma
na 2a. ou 3a. queima de dentina. Podem ser atenu-
adas com a massa Stand by.

Opal Effekt Sky/Opal Effekt Ocean

Massas de efeito opalescente, para zonas discretas
e para dreas incisais fortes, com azul profundo,
podendo ser atenuadas com a massa Stand by.

Opal Effekt Fog

Massa de efeito opalescente, para areas incisais
cinzentas, podendo ser atenuada com a massa
Stand by.

White Surface

Massa de efeito opalescente, esbranquicado, para
realcar cuspides oclusais na zona dental lateral,
assim como nas cristas palatinas/linguais na zona
dental anterior, podendo ser atenuado com a massa
Stand by.

Final Kiss
Massa de correcgéo transparente de baixa temperatura
de fus@o (Final Kiss). Temperatura de queima: 880 °C.



Tabela de combinagao de cores/instrugoes de utilizacao

Tabela 1: Tabela de combinacao de cores Duceram® Kiss

Cor A | A2 [ A3 JA35] A4 [ BI [ B2 [ B3 [ B4 [ c1 [ c2 [ c3 [ c4 [ D2 | D3 | D4
Estratificagdo padrao

Opacificador X X X X X X X X X X X X X X X X

Dentina X X X X X X X X X X X X X X X X

Incisal 1 2 3 3 5 1 1 4 6 1 5 5 6 2 4 4
Estratificacao individual

Opacificador x | x [ x [ x [ x [ x [ x [ x ] x ] x ] x]]x]x]]x]]x]x

Opacificad. Orange Para a caracterizagdo de zonas oclusais, cervicais e palatinais.

Opacificad. Bleach Para dentes extremamente clareados/esbranquicados (hormalmente, aplicado em combinagdo com uma dentina Bleach)

Opacificad. Gum Para regides gengivais

Ombro SM/F SM 1 2 2+3 | 2+4| 3+4 1 1+3 3 3+5 1 1+4 | 2+4 4 1+4 | 2+4| 3+4

Dentina X X X X X X X X X X X X X X X X

Power Chroma 1

Power Chroma 2

Power Chroma 3 1+2 2 2+5|3+5| 4+6 1 1+3[2+3 | 3+6| 1+6|2+6 (3+6|5+6|1+6| 2+6| 3+6

Power Chroma 4

Power Chroma 5

Power Chroma 6

Flu Inside 1 X X Mistura | Mistura X X Mistura X Mistura X Mistura

Flu Inside 2 X X X X X

Opal incisal 1 X X Mistura | Mistura X X Mistura Mistura | Mistura Mistura | Mistura

Opal incisal 2 X X X X X

A roda de cores Kiss permite também fazer uma répida e facil combinacdo das massas.

n E n n Preparacéo da estrutura

A estrutura deve ser modelada numa forma final
anatémica reduzida, a fim de dar apoio uniforme e
assegurar espessuras de estratificacdo uniformes da
ceramica. Para evitar a formagao de tensdes na cera-
mica de revestimento, sera eventualmente neces-
sdrio arredondar todos os cantos agudos e saliéncias
presentes na estrutura.

Utilizar, para retocar a estrutura, exclusivamente
fresas de metal temperado com dentado cruzado.
Séo recomendadas ferramentas removedoras de
aparas. O uso de rebolos leva, sobretudo no caso de
ligas macias (bio-ligas livres de cobre e de paladio)
inevitavelmente a sobreposi¢gdes microscépicas que
podem levar na sequéncia a formagéo de bolhas na
ceramica de revestimento.

As estruturas metdlicas serdo jacteadas apos os tra-
balhos de preparagéo com fresas de metal temperado,
quando nada de outro for recomendado pelo fabri-
cante das ligas, com Al,O, (100-150 um) e uma pres-
so de jacto de 2 bar (MNN até 4 bar e 250 um ALO,).

A preparacgdo de estruturas de titanio necessita especial
cuidado. Observar, sff., as seguintes indicagdes:

A seguir, as estruturas ser&o limpas com um jacteador de
vapor ou num banho de ultra-som limpo (vide Fig. 1-4).

Soldadura e aplicacao de laser

Para a soldadura e a aplicagdo de laser em armagdes
metalicas, observar, sff., a instru¢gdo de uso completa
e as observacdes do fabricante das ligas.

B ﬂ Aplicacao do opacificador

Os opacificadores Duceram Kiss em pasta e em

p6 cobrem a estrutura numa espessura de camada
uniforme na cor basica correspondente. Sdo reco-
mendadas duas queimas de opacificador, tanto para
o opacificador em pasta quanto para o opacificador
em pé. Quando do uso de ligas com um intervalo de
fuséo baixo (ligas livres de cobre e paladio, como,
p.ex., BiOcclus Kiss) devera ser trabalhado na
primeira queima com pasta neutra ao invés do
primeiro opacificador. Quando do uso da pasta
neutra, a primeira queima de opacificador sera
abaixada para 900 °C (com extensdo do tempo de
queima 1 min), com o que serd prevenida uma
retracgao da estrutura metalica.

A pasta neutra ndo é adequada para o revestimento
de estruturas de metais ndo nobres.

O opacificador Duceram Kiss em pasta, assim como a
pasta neutra deixam-se aplicar faciimente e de forma
ndo diluida com um pincel classico de opacificador
em pasta. Se a pasta, com o decorrer do
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Instrucoes de utilizagcao

tempo, alterar a sua consisténcia, respect., a sua
boa aplicabilidade, a consisténcia original podera ser
restabelecida com um pouco de liquido para opaci-
ficador em pasta.

Alternativamente a isso, a estrutura podera ser re-
coberta com uma pelicula fina de fluido para opaci-
ficador em pasta.

Cuidado: Somente utilizar o fluido para opacificador
em pasta em pequenissima quantidade. O uso de
muito fluido para opacificador em pasta pode levar a
formagéo de fissuras e bolhas durante a queima do
opacificador.

O opacificador em po sera misturado com o Ducera®
Liquid OCL universal (vide Fig. 5-6).

Para o processamento de ligas de metais ndo nobres
é recomendado o uso de um ligante ndo nobre (p6/
pasta). O NE-Bonder é misturado com o Ducera®
Liquid B ou OCL universal e é colocado na armagao
em camadas uniformes com a mesma espessura de
forma a ficar semi-tapada ((aplicado) cobrindo fina-
mente). De seguida o NE-Bonder é queimado a 980
°C, sendo sinterizado na armagéo de forma homogé-
nea conseguindo assim uma

vitrificag@o uniforme da superficie da armagao.

Assim pode ser alcangada uma adesao entre a liga NE
e a ceramica de revestimento.

Observar, sff., também os parametros de processa-
mento especialmente adaptados as ligas ndo nobres
durante a queima (Veja dentsplysirona.com).

n n Linha estética basica

Com a técnica padrao de estratificacdo (opacificador/
dentina/incisal) é possivel a confecgdo de revestimentos
de alta qualidade estética dentro do menor periodo de
tempo. Construa primeiramente o nucleo de dentina, e
prepare-o para a parte incisal usando a técnica de cut-
back. Depois, a parte recortada devera ser recomposta
com po para massa incisal. Segue-se com a queima
da dentina (vide a tabela 2, 3). Em seguida, sera suple-
mentada com a respectiva massa de dentina e incisal.
Segue-se a segunda queima de dentina (vide Tabela

2, 3), bem como o acabamento final da restauragao.
Finalmente, faz-se a queima de glaze (vide a tabela 2,
3), alternativamente com ou sem massa de glaze, bem
como as cores Duceram Kiss para complementagéo
dos efeitos caracteristicos (vide Fig. 7-9).
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m m m O ombro de ceramica

¢ Para a colocagédo de um ombro de ceramica, a
borda da coroa devera ser reduzida com uma fresa
de metal temperado de maneira que a altura finalize
a aprox. 0,5 a 0,8 mm acima do ponto mais baixo
da garganta ou degrau. Para além disso, prestar
atenc&o para que a borda da coroa tenha um
decurso suave, para evitar tensdes na ceramica.

* Depois, a capa da estrutura devera ser jacteada

por dentro (especialmente nas margens) e por fora,

tal como inicialmente descrito. Em seguida, limpe

a capa da estrutura com um aparelho de jacto de

vapor.

Marque os limites da preparagdo com um lapis

isento de grafite, e sele da forma habitual (por

exemplo, com cola rapida a base de acrilato).

Agora, aplique uma camada grossa de separador

de ceramica Ducera-Sep. Deixe o produto separador

de ceramica exposto durante algum tempo ao ar, e

aplique em seguida uma segunda camada.

Misture o pé para massa de ombro (SM 1-5) com

o liquido de modelagem SD Quick. Use depois a

massa para ombro a fim de retocar as margens da

coroa que foram desbastadas. Aplique camadas da
massa para ombro sobre a capa, na zona cervical.

Deixe a ceramica para ombro secar, eventualmente

aplicando uma fonte de calor. Desprenda, e depois

faga a queima segundo as recomendagdes para
queima.

O intersticio criado pela contracgao da ceramica

pode ser compensado com uma segunda queima,

ou entdo, apds a queima de glaze, usando-se a

massa para ombro Final (F-SM 1-5) (vide Fig. 10-12).

I8 A [ [ [ Linha estética individualizada

Com uma estratificcagdo individual, usando-se

os pos para massas Power Chroma e Opal Effect,
podem-se criar restauragdes naturais e altamente
sofisticadas. Com as Power Chroma tem a possibili-
dade de recobrir a estrutura, primeiramente, com uma
massa de base de alta cromaticidade e fluorescéncia
para a caracterizagdo e a individualizagdo da cor dos
dentes. Para finalizar, segue-se, como usual, a
construgdo da dentina. Apos o cut-back, a parte
incisal podera ser suplementada com o Opal incisal,
bem como, p.ex., em areas incisais com as massas
Opal Effect Sky e Ocean e nas areas cervicais e do
corpo com as massas Opal Effekt Sunrise e Sunset
(vide Fig. 13-18).



Recomendacgées gerais de cozimento

Tab. 2: Recomendacao geral para a gueima - Duceram® Kiss

Pré-aquecimento Tempo de Incremento de Temperatura Tempo de Vacuo Témpera
secagem temperatura final retencao
°C min °C/min °C min hPa
Queima do 6xido Observar aqui os para exactos de das ligas de MNN corresponde
Programa de Pasta neutra 575 7:00 55 900 3:00 50 -
bio-ligas Opacificador em pasta 575 7:00 55 900 3:00 50 =
Opacificador em p6 575 5:00 55 900 3:00 50 -
Ligas Opacif. em pasta 1€ 2 575 7:00 55 930 2:00 50 -
convencionais Opacif. emp6 1e2 575 5:00 55 930 2:00 50 -
Ombro 1 575 7:00 55 920 1:00 50 =
Ombro 2 575 7:00 55 920 1:00 50 =
Dentina 1 575 6:00 55 910 1:00 50 =
Dentina 2 575 4:00 55 900 1:00 50 =
Queima de glaze 575 3:00 55 890 1:00 = =
Correcgdo 575 4:.00 55 880 1:00 50 =
Ombro Final 450 4:00 55 660 1:00 50 =
Dentina 1 575 6:00 55 910 1:00 50 3 min/850 °C
Dentina 2 575 4:00 55 900 1:00 50 3 min/850 °C
Queima de glaze 575 3:00 55 890 1:00 = 3min/850 °C

Tab. 3: Recomendacdo para a queima de ligas de metais ndo nobres -
Duceram® Kiss

Queima Pré-aquecimento Tempo de Incremento de Temperatura Tempo de Vacuo Témpera Arrefecimento de
secagem temperatura final retencao longa duragdo

°C min °C/min °C min hPa

Queima do oxido Observar aqui os para exactos de das ligas de MNN correspol

Bonder (pd/pasta) 575 7:00 55 980 2:00 50 - -

Opacificador 575 7:00 55 950 2:00 50 - -

em pasta

Opacificador 575 5:.00 55 950 2:00 50 = =

em pd

Massa do 575 7:00 55 930 1:00 50 = =

ombro 1e2

Dentina 1 575 6:00 55 1:00 50 3 min/850 °C até 600 °C

Dentina 2 575 4:00 55 1:00 50 3min/850 °C até 600 °C

Queima de glaze 575 3:00 55 890 1:00 = 3min/850 °C até 600 °C

Correcgao 575 4:00 55 880 1:00 50 3min/850 °C até 600 °C

(Final Kiss)

Ombro Final 450 4:00 55 660 1:00 50 = -

No caso de ligas de metais ndo nobres, que possuam um CET menor ou igual a 14,2 ym/m.K (25-600°C),
néo deve ocorrer nenhuma etapa de témpera. Devera ser executado o arrefecimento de destensionamento
na temperatura basica independentemente do valor do CET. Levar em consideragéao, sff., adicionalmente, as
informacgdes do fabricante da liga.

Para compensar a baixa condutibilidade térmica das ligas de metais ndo nobres, recomendamos executar,
a partir de pontes maiores do que 5 pegas, um aumento de temperatura, respect., um prolongamento do
tempo de queima quando da primeira queima de dentina.

Os valores aqui indicados sdo valores aproximativos, servindo apenas como referéncia. E possivel ocorrer
divergéncias nos resultados das queimas. Os resultados das queimas dependem da poténcia do forno utili-
zado, e podem variar segundo o fabricante e a idade do forno. Consequentemente, estes valores aproxima-
tivos devem ser adaptados individualmente, em cada queima. Recomendamos realizar uma queima de teste,
a fim de verificar o desempenho do forno. Todos os dados aqui indicados foram rigorosamente elaborados e
testados por nés, mas séo fornecidos sem qualquer garantia.
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The Power-Chroma shade classification system
Das Power-Chroma-Farberkennungssystem
Systeme de reconnaissance des couleurs Power-Chroma
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