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Charisma® Diamond
Descubra um novo conceito em beleza natural.
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Charisma® Diamond
Descubra o equilibrio perfeito entre estética e funcao

Bem-vindo a classe Diamante.

Apds cinco anos de pesquisa e desenvolvimento, a Kulzer tem orgulho de apresentar
Charisma® Diamond, uma resina composta nano-hibrida universal que combina com
extrema perfeicéo estética natural e baixa contracédo de polimerizacéo.

Gragas a sua inovadora férmula baseada no mondémero TCD-DI-HEA, desenvolvido e
patenteado pela Kulzer, Charisma® Diamond apresenta um sistema de carga otimizado
que inclui nanoparticulas especiais de silica.

Nova e exclusiva formulacdo

Charisma® Diamond apresenta niveis minimos de contracéo e estresse de contragdo de
polimerizagao, elevada lisura superficial e excelentes propriedades mecanicas que resultam
num perfeito comportamento clinico.

Excelentes caracteristicas de manipulacao

Em restauracgdes estéticas é importante contar com um maior tempo de trabalho mesmo
quando se opera diretamente sob a luz do refletor. Charisma® Diamond nao adere ao
instrumental, facilitando o processo de escultura da restauracéo.

Restaure em uma ou mais camadas

Com Charisma® Diamond € possivel obter excelentes resultados utilizando a técnica de
incremento Unico em casos simples ou a técnica de estratificagdo nos casos mais desafiadores.




Descubra a quimica de Charisma® Diamond.

A estrutura molecular de Charisma® Diamond combina de forma perfeita durabilidade com o
minimo de contracéo de polimerizagdo e propicia excelentes caracteristicas de manipulagao.
Além disso, Charisma® Diamond possui o grande diferencial de ser compativel com todos
0s sistemas adesivos a base de metacrilatos disponiveis no mercado.

TCD-DI-HEA: Monémero de baixa contragao Excelentes caracteristicas mecanicas

Estrutura principal dos mondémeros Charisma®Diamond: durabilidade extremamente elevada
de baixacontracd@o de polimerizagao combinada ao minimo estresse de contragao de polimerizagao
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reacoes cruzadas para uma elevada converséo de duplas
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| Estrutura de uretano — promove melhoria na reatividade de

‘ Fonte: Kulzer F&E, Werheim, Alemanha. Dados ndo publicados.
Documentagao disponivel.

Vantagem da resisténcia flexural

Resisténcia contra esforcos de mastigacéo = alta resisténcia a fratura que resulta em restauragdes mais duradouras.

Vantagem do baixo estresse de contracao

Preservacdo da integridade marginal = prevengao contra manchamento e céaries secundarias.




Charisma® Diamond

Cores perfeitas em uma ou mais camadas

Descubra os efeitos de cor de
Charisma® Diamond.

Crie restauracBes de estética natural utilizando apenas
uma massa ou mais na técnica de estratificacdo. Gracas
as nano-particulas de Charisma® Diamond, é simples obter
uma excelente adaptacao da cor, facilidade de polimento e
um brilho extremamente elevado e de longa duracao.

Cores universais de esmalte

Charisma® Diamond possui cores de esmalte de translucidez
média que podem ser utilizadas com ou sem camadas
adicionais de dentina opaca ou cores incisais, dependendo
da extensédo da cavidade.

— A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3
— BL: bleach (para dentes clareados)
— BXL: bleach extra light (para dentes clareados)

Cores opacas de dentina

Para reproduzir a opacidade da dentina em restauracdes
estratificadas ou para recobrimento de manchas.

— OL: opaque light (opaca clara)

— OM: opaque medium (opaca média)

— OD: opaque dark (opaca escura)

— OB: opaque bleach (opaca para dentes clareados)

Cores de esmalte

Cores
incisais
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I Cor de dentina opaca H Cor universal
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Simulacéo da adaptacgéo de cor de Charisma® Diamond
A2 a um material de cor C2.

Cores incisais

Cores translucidas

As massas CL (clear) e AM (ambar) podem ser estratificadas
sobre as massas de esmalte para criar uma aparéncia mais
natural com efeitos de profundidade de cor.

Cores opalescentes

A opalescéncia intrinseca das massas CO (clear opal) e YO
(yellow opal) reproduz com maior fidelidade os efeitos de
luz presentes nos bordos incisais do dente natural.

— CL (clear): incisal transltcida clara

— AM (ambar): incisal translicida de tom amarelo

— CO (clear opal): incisal opalescente de tom branco
— YO (yellow opal): incisal opalescente de tom amarelo

I& 0B (clareados) OL (clara) OM (média) 0D (escura) -

AM (dmbar)
CO0 (clear opal)
YO0 (yellow opal)

B |ncisal transltcida B [ncisal opalescente



Charisma® Diamond
Casos clinicos

Naturalmente estética.

Charisma® Diamond significa liberdade de trabalho. Com ela, é possivel restaurar dentes anteriores e posteriores utilizando
as técnicas de camada Unica ou de estratificacédo e contar com um sistema de cores que abrange todos 0s casos.

Caso clinico #1

Gentilmente cedido por
Dr. Luis A. Felippe —
Instituto Proffel. Floriandpolis, SC.

1. Caso inicial

Apds o insucesso estético da colagem de fragmentos, a
jovem paciente realizou clareamento dental e duas facetas
com Charisma® Diamond nos incisivos centrais superiores.
Destaque para o uso das cores OB (opaque bleach), BXL
(bleach extra light) e CO (clear opal). 2. Caso finalizado

Caso clinico #2

Gentilmente cedido por

Dra. Renata Gondo, Dr. PC Cardoso
e Dr. SC Stolf - Universidade
Federal de Santa Catarina, SC.

1. Caso inicial 2. Aplicagdo da massa Al 3. Perspectiva final

Paciente insatisfeito com a cor dos dentes e com diastema
entre os incisivos laterais superiores e caninos. O tratamento
escolhido envolveu clareamento dental, reanatomizagao e
fechamento de diastema.

Neste caso, foram utilizadas as massas OM (opaca
média) para reconstrucdo da dentina e dos mamelos,
Al para esmalte palatino e vestibular e a massa incisal
opalescente YO (yellow opal) para recriacdo do halo
opalescente do dente natural.

2. Caso finalizado



Charisma® Diamond
Propriedades fisicas e estudos cientificos

Ciéncia apllcada a salde. Propriedades mecénicas de Charisma® Diamond

O progresso somente € possivel ao encontrarmos novos Resisténcia Flexural (MPa) 169
modos de trabalhar. Para a Kulzer, isto significa investir — ysqulo de elasticidade (GPa) 126
milhdes de Euros em Pesquisa & Desenvolvimento todos Resisténcia a compressdo (MPa) 391
os anos. Para Charisma® Diamond, uma nova e exclusiva B/ Bl ek i A 578 /521
formula desenvolvida pelos cientistas da Kulzer com Sensibilidade & luz ambiente com 8KLux (s) 210
base em pesquisas de opinido realizadas com dentistas Contragao (%-vol) — Método de Watts 15
de diversos paises. Contragao de polimerizacao (MPa) apos 1 hora em 4gua 2.8
Contracao de polimerizacao (MPa) apds 24 horas em agua 4.0
Reflexdo (%) apds abrasao por escovacao (100.000 ciclos) 1.0
Leia os estudos. Teste a resina. Vocé se surpreendera com a qualidade e as N L .
caracteristicas de Charisma® Diamond Abrasao (um) apds Método ACTA (300.000 ciclos) 19
Desgaste (um) apds simulagéo de mastigacéo (1,5 Mio ciclos) 120.9
Radiopacidade (% Al) 325

Estresse e contracao de polimerizacao e modulo de elasticidade
das atuais resinas compostas de baixa contracao.
Na comparacdo entre diferentes resinas classificadas como resinas de baixa contracéo de polimerizagéo, verificou-se que

Charisma® Diamond além de apresentar baixos niveis de contracdo, apresentou também baixo estresse de contracdo —
um dos fatores mais decisivos para o sucesso da restauracao.

Fonte: Boaro LCC, Gongalves F, Guimarées TC, Ferracane JL, Versluis, Braga RR. Univ. de Sao Paulo, Brasil. Dental Materials 26, 2010: 1144-50.
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Efeito dos adesivos dentinarios na
adaptacao de resinas universais

O estudo ao lado avaliou a grau de microinfiltragdo de quatro
resinas de baixa contracdo associadas a trés diferentes
adesivos. Charisma® Diamond apresentou indice zero de
formacao de fenda marginal quando utilizada em conjunto
com um adesivo auto-condicionante a base de Bis-GMA.

dia da fenda marginal

a0 mé

Fonte: Kanehira M, Manabe A, Finger WJ, Hoffmann M, Komatsu M, Tohoku
University Graduate School of Dentistry, Japan J Dent Res 88 (Spec Iss A):
501, 2009 (www.dentalresearch.org)

Extens.

pm

0.8

0.6

0.4

0.2

0
Tetric I Filtek I Grandio I Charisma® :
EvoCeram Supreme XT Diamond

Relevancia de diferentes métodos na polimerizacéo de resinas compostas.

Grau de conversao.

Neste estudo que avaliou a efetividade de diferentes métodos de polimerizacdo, Charisma® Diamond apresentou elevado
grau de polimerizagado, o que determina melhores propriedades mecanicas e excelente comportamento clinico.

Fonte: Cerutti F, Acquaviva PA, Gagliani M, Madini L, Depero LE e Cerutti A. Universidade de Brescia e Universidade de Milan, Itélia. J Dent Res 88 (Spec

Iss A): 301, 2009 (www.dentalresearch.org)
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GLUMA® Desensitizer
Mais beneficios, menos sensibilidade

Uma das queixas mais frequentes dos pacientes atualmente é a sensibilidade dentinéria.
A dor aguda é muito desagradavel, dificultando a ingestdo de alimentos doces ou
amargos, quentes ou frios.

Por mais de 20 anos, GLUMA® Desensitizer tem sido seu melhor aliado no tratamento e
prevencgdo da hipersensibilidade. O resultado € rapido e eficiente, sem a necessidade de
mistura, polimerizagdo ou repeti¢cdes de etapas. E os pacientes sentem alivio imediato.

GLUMA® Desensitizer penetra nos tlibulos dentinarios expostos em até 200 pm de profundidade
inter-tubular ndo interferindo na adaptagdo de pecas protéticas quando da sua utilizagéo de
forma preventiva em dentes vitais preparados para instalagéo de préteses fixas.

GLUMA® Desensitizer - Sua melhor opcao contra a hipersensibilidade

— Dentina

Selamento intradentinario
induzido pelo
GLUMA® Desensitizer

Tabulo dentinario

Visualizagdo por microscopio Visualizagdo por microscopio Representacao esquematica do efeito.
eletronico de varredura de septos eletronico de varredura de um

induzido por GLUMA® nos tubulo Unico septo induzido por

dentindrios. GLUMA® no tabulo dentinario
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Principais caracteristicas

= Acdo rapida e duradoura;
= Tradicdo e qualidade;
= |[ndicado para tratamento e prevengéo
de sensibilidade pés-operatéria;
= Vencedor de varias premiag0es internacionais:

REALITY
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