Pele

PARAMETROS DE QUEIMA PARA CRISTALIZACAO / GLAZEAMENTO Utilize jaleco de manga longa e luvas de prote¢do. Em caso de contato com a pele, lave
imediatamente a area afetada com agua em abundancia. Se persistir a irritacdo,
procure um médico.

Temp. Taxa de Temp. Tempo de Iniciode  Final de

Temp.

inicial elevagdo queima manut. vécuo vacuo
fechamento

Talmax

Olhos
Oculos de protecdo sdo necessarios durante o manuseio. A exposicdo prolongada de

a00°c 6 min. 40°C/min. {850 °C 15 m,in 550 °C | 850°C 550°C particulas pode causar irritacdo. Caso isso ocorra, lave imediatamente os olhos com
Sem vacuo agua corrente e procure um médico.
2. Queima de cristalizagdo para técnica Cut-Back ou glaze CondicSes de Armazenamento e Conservagéo
~ Mantenha a embalagem fechada, longe da umidade e do calor.
INSTRUCOES DE USO separado e
A restauracdo deve ser apenas cristalizada num primeiro passo. Demais Cuidados

Somente pessoas adequadamente treinadas devem manusear o produto. Mantenha

Em seguida, realize uma queima de pigmentacdo/glaze ou i .
T'LITH I U M CAD aplicacdo de ceramica. o dnaaneede e

Descarte
Dissilicato de Litio - Ceramica Odontolégica Descarte este produto de acordo com a lei local, estadual e regulamentacoes federais.

PARAMETROS DE QUEIMA PARA CRISTALIZAGAO

Indicagédo
Uso Unico.
Temp. Taxa de Temp. Tempo de Iniciode  Final de Resfr.
INDICACAO inicial feczzmz.nto elevagdo queima manut. véacuo vacuo lento
¢ Elaborado em 09/12/2015
. - - . 400°C [ 6min. | 40°C/min. | 845°C 10min | 550 °C | 840°C 550°C Atualizado em 23/09/2019
Ideal para fabricacdo de restauracgdes ceramicas como facetas, inlay/onlay, coroas sem Vacuo U010

anteriores e coroas posteriores.

INFORMACOES TECNICAS Apés a cristalizacdo, aguarde o resfriamento. Retire a estrutura da
pasta de queima auxiliar e limpe a restauragdo usando vapor ou

PROPRIEDADES FISICAS banho de ultrassom. I a I max

CET (100 - 500 °C): 9.7x10°K"! Resisténcia a flexdo: 400 MPa MATIZES E ESPECIFICAC
Py 4:6:1
HT (alta translucidez) 16 matizesde A-D 0 ;
COMPOSICAO LT (baixa translucidez) 16 matizes de A- D J ﬁ G |
J . . Manter longe  Manter ao Instrucoes -
Si02 58.5-72.5% Li20 13-15% MO (média opacidade) 5 matizes (MO 0 - MO 4) de umidade  abrigo do sol de uso Seguranca Fragil
K20 3-5% Outros 6xidos 7.5-25% HO (alta opacidade) 3 matizes (HO 0 - HO 2)
Importado e Distribuido por
Dentes Clareados HT: BL1-BL2-BL3-BL4 Talmax Produtos de Prétese Dentéria Ltda
LT: BL1-BL2-BL3-BL4 CNPJ: 00.130.762/0001-02
INSTRUGOES DE USO Rua Benedito Carollo, 890 - Cidade Industrial
RecomendagﬁeS' Disponiveis nos tamanhos (mm): 18x15x13; 15x12x10; 55x19x15 Curitiba-PR - CEP: 81290-060. 41 3888-5555
: L . Responsavel Técnica: Laura Najla Paschoal sac@talmax.com.br
Frese a estrutura de T- Lithium CAD em uma fresadora apropriada. Quirilos Assis CRF-PR: 16.395 W, talmax'com.br
Em seguida, corte o conector de fixacdo e finalize o acabamento Cadastro na ANVISA:10351890018 ‘ B

. ~ . - . Prazo de Validade: indeterminado
com baixa rotagdo para evitar lascamento. Utilize pontas e polidores

para ceramica e limpe a restauragdo com vapor ou banho de . )
Acesse a Instrugdo de uso completa no site: www.talmax.com.br

ultrassom.
PRECAUCOES
Cristalizagcao
Antes da queima, preencha a restauracdo com a pasta auxiliar de Inalagdo
queima e pressione um pino de cristalizagéo dentro da massa. O Evite a inalacdo do produto. Utilize mascara de protecdo durante o manuseio. Caso
. . ~ . . ' isso ocorra, desloque-se para um local arejado. Se persistir a irritacdo, procure um
processo de cristalizacdo pode ser feito de duas maneiras: médico.
1. Queima de cristalizagdo e glaze em um passo Ingestao - . .

. . . N Aingestdo do produto pode causar irritagdo da mucosa. Caso isso ocorra, enxague a
Ap||que (0] glaze e os tons de stains para caracterizagao antes de boca e beba uma grande quantidade de dgua. Se os sintomas persistirem, procure um
cristalizar. Em seguida, proceda a queima de cristalizacdo médico.
combinada.
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